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BETONYP" cementkotési faforgacslapok

Cementkotésu forgacslap

A FALCO 1977 6ta gyart cementkodtésl forgacslapot, amelyhez kizarélag fenyéfa alapanyagot hasznal.

Minéség

+ Atermék CE jeloléssel rendelkezik.
« Tlzveszélyességi besorolas B-s1, dO (EN 13501-1 szerint).

q3

- Atermék kuilsé feltlvizsgalatat az EMI Kht. végzi el évente. FALCO Zrt.
Zanati u. 26., 9700 Szombathely, Hungary
09
EN 13986
BETONYP 8-40 mm
EN 6342
E1
B-s1, dO
Fizikai €s mechanikai tulajdonsagok
Termékminéség a muszaki adatlap szerint. Meghatarozé értékek:
Klimatizalas utani nedvességtartalom 6-12%
Hajlitdszilardsag 8-40 mm min. 9 N/mm’
Lemezre meréleges huzoszilardsag min. 0,5 N/mm®
Hajlitd rugalmassagi modulusz 4500 N/mm’

Vastagsagi dagadas

24 6ras aztatas utan 1.5%

Méretvaltozas nedvesség hatasara, a lemez hosszanti

ill. szélességi iranyaba: 20° C hémérsékleten 25%-rol max. 0,3%
85%-ra novekvod relativ légnedvesség hatasara*

Hévezetési tényezd* 0.26 W/mK
Paradiffuzids ellenéllas tényezéje* 22,6

Légatereszté képesseg*

0,133 1 / min. m* Mpa

Fagyallosag*

semmilyen lathato elvaltozas

Léghanggatlas*

30 dB a 12 mm vastag lemeznél

FelUleti pH értek*

11

*Az értékek tajékoztatd jellegliek.

Meéret és tomegadatok

Kereskedelmi lapméretek (mm)

3200 x 1250, 2800 x 1250

Szokvanyos vastagsagok (mm) | 8 | 10 | 12 |

4 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 40

Sdruség

1350 + 75 kg/m’




A cementkotésu forgacslapok rogzitheték pneumatikus és kézi szegezéssel, csavartszegezéssel, csavarozassal €s
pneumatikus kapcsozassal.

A sziikséges rogzitési tavolsagokat a leggyakoribb lapvastagsagoknal az alabbi abra és a tablazat ismerteti.

A sarkoknal a rogzitési tavolsagokat ugy kell kialakitani, hogy a keresztmetszet tulzott gyengitése ne forduljon el6.
A 16 mm-nél vastagabb lemezeknél ajanlott a csavaros rogzités.

FelUletkezelt (nem korrodald) kotdéelemek és szerelvények hasznalata (pl. horganyzott, kadmiumozott) sziikséges.
A rogzités idejére mindegyik 6sszeépitési modnal biztositani kell a lemezek megfelelé alatamasztasat.

Csavarozas:
Eléfurassal, a furat mérete tartdszerkezettdl fliggden 0,8-1,1 x csavaratmérd ajanlott.

Szegezés:

Eléfuras nélktl max. 10 mm vastag lemezeknél javasolt. Az ennél vastagabbaknal 0,8 x szogatmérd eldfuras ajanlott.
Max. szogatméro:

- lapvastagsag = 4 x szégatmeérd

- szbgatmeérd = 2,2 mm

Kapcsozas:
Kodzepes szarhosszUsagu kapoccsal, megfeleld, eldzetesen kiprébalt kapcsozogéppel 12 mm-es lemez vastagsagig
javasolt.

Ragasztas:
Kiegészitd kapcsolat a szogezéshez és a kapcsozashoz. Lugalld ragasztok felhasznalasa javasolt.

Sziikséges rogzitési tavolsagok
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Az el6irt rogzitési tavolsagok a gyakoribb lapvastagsagok fiiggvényében

Lemezvastagsag Rogzitési tavolsag lapszélen
(mm) A B C
8,10, 12,14 20 mm 200 mm 400 mm
16, 18, 20 25 mm 300 mm 600 mm
22, 24,28 25 mm 400 mm 800 mm

40 40 mm 600 mm 1200 mm




Méretreszabas
Finoman fogazott, kissé fogterpesztett keményfémlapkas flrészlapok hasznalata sziikséges. A vagasmeélység bedllitasa: a
fUrészlapkiallas csak minimalisan haladja meg a vagandé 6sszvastagsagot.

Furas
HSS acélfurd hasznalatat ajanljuk. Magas fordulatszamnal tiszta furat keletkezik. Keményfa alatét alkalmazasaval elkerllhetd
a furat hatoldali peremének kitbredezése.

Maras
Kemeényfalapkas szerszamok hasznalata sziikséges, kdzepes vagosebességgel ajanlatos dolgozni.

A felllet nem egyenletesen szirke. Bevonat nélkil, mint lathato felllet, a végtermék felhasznalasi modja az épitész vagy a
feldolgozé feleléssége.

A Betonyp lapok idéjarasallok. Az iddjarasi viszonyoktdl fliggden a lemez nedvesség-egyensulya megvaltozik, ami a
méretek valtozasahoz vezethet.

A felsé és also fellletre hatd kilonbdzéd éghajlati korilmények miatt a lapok elgérbilhetnek.

Mindezek miatt a lapokat beépités utan a lehet6 leggyorsabban rogziteni kell.

A megkezdett rakatot pantszalaggal Ujra 6ssze kell kotdzni vagy egy masik rakattal le kell terhelni.

Magas ellenallé-képességik miatt csiszolt lapokat ajanlott hasznalni.

A nut és a csap csatlakoztatasa aszimmetrikus, igy a lemezeket nem lehet barmely iranyba elforgatni. A raklapokon lefele
nezé fellletnek a lerakas soran felll kell lennie.

A panelek mozgasa miatt tagulasi hézagokat kell kialakitani (a falak és a panelek kozott; nagyobb fellletek esetén 20-30
m™-enként tovabbi hézagok sziikségesek).

A lapokat lerakas utan a lehetd leggyorsabban rogziteni kell.

Kozvetlen a Betonyp lemezre nem lehet keramiat ragasztani.

Ebben az esetben egy kilonodsen stabil hordozofellletre van szilkség, ahol elegendd hézag képezhetd tagulas esetére.
A Betonyplap burkolat és a keramia lapok kdzé valamilyen elasztikus anyagot kell elhelyezni. (ez lehet pl. hablemez,
impregnalt gipszkartonlemez stb.)

Az éghajlati viszonyok valtozasa ellentétes formatumvaltozasokat idéz eld a Betonyp lemezben és az acél tartdszerkezetben.
Amennyiben ezt a szerkezet kialakitasakor nem veszik figyelembe, vagy nem megfeleld a szerkezet és a Betonyp lemezek
kozotti kapcesolat kialakitasa, Ugy laprepedezések és toredezések kdvetkezhetnek be a rogzitési pontokon.



Felhasznalas

Burkoléelem.
Pl. homlokzatboritasok, almennyezet, belsé térelvalasztok stb.

Konnylszerkezetes és hagyomanyos épitérendszerek kiegészitd panel elemei.
Pl. belsd térelvalasztd panelek, fodémelemek, burkoldpanelek, padloelemek.

+ Zsaluzati elemek.

+ A lap felllete nem homogén cementszirke szin(. Végtermékként fellletkezelés nélkul torténd alkalmazasa a tervezd
vagy a felhasznalé dontése.

« A ho6- és nedvességtartalom valtozasa altal okozott lapmozgast minden szerkezet kialakitasakor figyelembe kell venni.

Termeékkinalat

Vastagsag Csomagolas 3200 x 1250 mm 2800 x 1250 mm
(mm) (db/rakat) (m’) (m’)
8 60 240 1,92 210 1,68
10 50 200 2,00 175 1,75
12 40 160 1,92 140 1,68
14 35 140 1,96 122 1,71
16 30 120 1,92 105 1,68
18 30 120 2,16 105 1,89
20 25 100 2,00 88 1,75
24 20 80 1,92 70 1,68
28 20 80 2,24 70 1,96
40 15 60 2,40 53 2,10

A BETONYP" lemeztermékek egész tablaban és megmunkalt kivitelben is rendelhetéek.

Tarolas és szallitas

« Sérlléstdl, szennyezddéstdl és az iddjaras viszontagsagaitél védeni kell.
+ A megbontott rakatok felsé lapjait a hdségtél évni kell.
+ Szaraz korulmények kozott kell tarolni.

Terméktulajdonsagok

+ |dojarasallé és fagyallo.
+ Gomba- és rovarallo.
+ Nehezen éghet6 és magas tlzalldésagu.
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FALCO

wood industry

FALCO Zrt.
Zanati u. 26. + 9700 Szombathely, Hungary
T +36 94 516-600 « F +36 94 516-693 - office@falco-woodindustry.com

www.falco-woodindustry.com
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